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Fumi di verniciatura
Particelle di vernice nebulizzate e secche (fumi) depositate sulla superficie durante la 

spruzzatura, non completamente assorbite dal film che compromettono le qualità  
estetiche del prodotto

Cause

Diluente troppo 
rapido

Utilizzare un diluente 
più lento o 

aggiungere un 
opportuno 
rallentante

Sistema di 
applicazione inadatto

Sistema di 
verniciatura errato

Ridurre la quantità di 
aria dell’impianto di 

applicazione

Temperatura 
ambientale elevata

Ridurre la 
temperatura in 

cabina di verniciatura

soluzione soluzione soluzione 


