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Scarso avvolgimento in impianti elettrostatici
Scarsa copertura del supporto verniciato, spreco di prodotto verniciante  o ritorno di polvere verso 

l'operatore o l'apparecchiatura di applicazione

Cause

Inefficienza dell’impianto di 
applicazione

Verifica della funzionalità 
dell’impianto di 

applicazione e delle altre 
componenti del sistema

Supporto da verniciare 
non conforme  

Controllare la messa a 
terra del supporto 

(verificare la pulizia dei 
ganci)

Distanza dal supporto da 
verniciare non corretta

Allontanarsi/avvicinarsi  al 
supporto da verniciare

Applicatore isolato da 
terra

Verificare che l’applicatore 
non sia isolato da terra 
controllando la pulizia 

della zona dove opera e 
l’idoneità delle scarpe 

indossate

Scarsa polverizzazione (le 
particelle cadono prima di 
raggiungere il supporto da 

verniciare)

Migliorare la 
polverizzazione 

(aumentare la diluizione, 
controllare pressione ed 

ugelli)

Prodotto verniciante e/o 
relativo diluente non 

idonei

Cambiare il tipo di 
diluente al fine di rientrare 

nel campo di resistività 
richiesto

soluzione soluzione soluzione soluzione soluzione soluzione 


