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Schivature
Il prodotto verniciante si ritira da zone più o meno estese lasciando scoperto il 

supporto o lo strato di vernice sottostante

Cause

Supporto non 
perfettamente sgrassato

Pulire accuratamente il 
supporto

Inquinamento da olio o 
acqua dell’impianto di 

applicazione 

Eliminare le cause che 
provocano l’inquinamento 

dell’impianto di 
applicazione (perdite di 

olio o acqua)

Inquinamento del 
prodotto verniciante o del 

diluente da parte di 
additivi siliconici

Accertarsi che nella zona 
non vengano utilizzati 

prodotti a base siliconica

Inquinamento 
dell’ambiente di 

verniciatura

Eliminare le cause che 
provocano l’inquinamento 
del prodotto verificando la 
pulizia degli attrezzi che ne 

vengono a contatto

Incompatibilità tra fumi di 
prodotti impiegati nel 
medesimo ambiente

Evitare la contemporanea 
applicazione di prodotti 

incompatibili

soluzione soluzione soluzione soluzione soluzione 


